AMASARY MOLDEAR

URANTE EL PERIODO

denominado Clasico Regional

(1 d.C.- IX d.C) los grupos

prehispanicos perfeccionan las

técnicas de alfareria y surgen

nuevas formas ceramicas. Las piezas mas
frecuentes fueron vasijas globulares de
borde recto evertido o invertido, cazuelas
de borde grueso, recto e inclinado hacia
adentro, platos diversos, alcarrazas, cuencos
semiesféricos y copas de base alta o baja

Herramientas tradicionales para preparary amasar
las pastas de arcilla.

Para lograr las formas en

la arcilla o en el barro, es
necesario amasar el
material con fuerza,
eliminar el exceso de agua,
agregar arena o piedras y planear
la forma del objeto.

Con la arcilla humeda, el artesano modela
facilmente una figura. La
tecnica que se conoce
como modelado directo es
la forma mas sencilla de
elaborar un recipiente. La
masa de arcilla se ahueca
con los dedos o con una
herramienta; poco a poco
se estira desde adentro y se
modelan las paredes de la
pieza.

Para lograr las formas en la arcilla o en el barro
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Representacion
de un rostro con
decoracion
Incisa en las
mejillas.
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Amasado de la arcilla

Existen otras técnicas para elaborar recipientes, por
ejemplo, se puede hacer girar la masa en un plato para
levantar una vasija; para esto se utiliza un torno, aparato
introducido por los europeos en Ameérica en el siglo XVI.
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Vasija con agarraderas de
argolla, decoracion con
pintura roja sobre color
cremay representacion
antropomorfa.

Diferentes recipientes apilados en el
interior de la casa; en este lugar fresco,

Posteriormente se la arcilla se seca lentamente.

Torno de rueda impulsada por
los pies del ceramista. La arcilla
se modela por la fuerza
centrifuga y las manos del
artesano.

Secado al sol

Las ollas se secan al sol
para que se evapore toda
el agua de la arcilla.
Cuando estdn

completamente secas se
pueden introducir en la
hoguera de coccion.

Olla con decoracion
que representa la cara
de dos personajes con
narigueras.



